Aula 16: Tratamento térmico de ligas não ferrosas

Objetos
Inserir uma figura que ilustra o ciclo de tratamento térmico do recozimento, conforme a figura abaixo (referência: produzida pelo autor para este curso)
 após o primeiro parágrafo da segunda  página, logo após “A figura 1 ilustra o ciclo de temperatura de um recozimento, em função do tempo.”	
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Eixos: “Temperatura (ºC)”  e  “tempo”
No gráfico:  “aquecimento”, “patamar” e “resfriamento”
Legenda: Gráfico esquemático do tratamento térmico de recozimento, apresentando a temperatura em função do tempo.

Inserir uma figura que ilustra um diagrama de fases eutético, conforme figura abaixo (referência: CALLISTER,W.D.; Ciência e engenharia de materiais: uma introdução; 5ª ed. Editora LTC, 2006),  após o terceiro parágrafo do item “endurecimento por precipitação, imediatamente após o texto “Para um melhor entendimento dos princípios destes tratamentos, considere um sistema eutético, como o apresentado na figura 2. “ 
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Tradução: temperature = temperatura
		Composition (wt%B) = %B

Legenda: Diagrama de fases eutético de um sistema hipotético A-B. Considere uma liga com composição química Co

Inserir uma figura que ilustra o ciclo de tratamento térmico de endurecimento por precipitação, conforme figura abaixo (referência: CALLISTER,W.D.; Ciência e engenharia de materiais: uma introdução; 5ª ed. Editora LTC, 2006),  após a última frase da aula. 
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Traduzir:
Temperature = Temperatura
Time = tempo
Solution heat treatment = solubilização
Quench = resfriamento rápido
Precipitation heat treatment = precipitação

Legenda: Gráfico esquemático do tratamento térmico de endurecimento por precipitação, apresentando a temperatura em função do tempo.
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